Eerste prototype van de dakpan: 
· Eerste experimenten met plexiglas:
· Problemen met het krimpen van het materiaal na verwarming zorgt voor vervorming en barsten:
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· Experimenteren met PVC van 3mm (zoals vooropgesteld in de tekening en materiaalkeuze.
· Door verhitting en verlijming van de verschillende delen heb ik een eerste prototype kunne realiseren di zeer sterk aanleunt bij het ontwerp.
· Het prototype kan zeer eenvoudig geplaatst worden op een panlat. De pannen overlappen elkaar in elke richting waardoor de ene in de andere overloopt.
[image: C:\Documents and Settings\Brecht\Bureaublad\Eindwerk groendaken\DSC01771.JPG][image: C:\Documents and Settings\Brecht\Bureaublad\Eindwerk groendaken\DSC01769.JPG]
image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




